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‘EFFET STICK-SLIP

L'étude
des for-
ces de
friction
entre
deux
surfaces
glissant
I'une sur l'autre (la tribologie)
est un domaine de recherche
en plein renouveau. Pourtant,
déja au XVéme siécle, Léonard
de Vinci introduisait le concept
de coefficient de friction.

Tout frottement induit des phéno-
menes vibratoires qui sont une
source génératrice de bruit. Les
premiéres approches expérimen-
tales de ce phénoméne ont été
réalisées sur |'étude du mouve-
ment de petits solides sur les-
quels on a fait des mesures glo-
bales. De la méme maniére, la
modélisation des instabilités liées
au frottement sec a été largement
abordée sur des systémes dis-
crets tels que les systemes mas-
selottes ressorts.

Ces systémes ont souvent servi

et servent encore de banc d'essai
a la mise au point de loi de frotte-
ment capable de rendre compte
de ces instabilités.

Les études sur l'aspect dynami-
que des solides élastiques sou-
mis a la friction seéche sont moins
nombreuses. Des résultats expé-
rimentaux existent sur le frotte-
ment de matériaux de dureté dif-
férente. Lors du glissement on
observe la formation de plis de
décollement dans le matériau le
plus mou, que l'on a appelé
"ondes de Schallamach" et dont
l'allure est donnée dans le
schéma ci-dessous.

La friction est généralement
quantifiée par un coefficient y dit
coefficient de friction, définit par la
relation F=pL ou F est la force de
friction et L la charge de compres-
sion supportée par les deux corps
en contact glissant. Bien que
cette loi soit connue depuis plu-
sieurs siécles (Amonotons-
Coulomb) il est toujours trés diffi-
cile de connaitre la valeur de p
dans chaque situation.

La force de friction statique est la
force qu'il est nécessaire d'exer-
cer pour initier le glissement,
alors que la force de friction dyna-
mique est la résistance au dépla-
cement une fois qu'il a été initié.
Considérons le glissement entre
deux corps : si la vitesse d'entrai-
nement V imposée a l'une des
surface est suffisamment élevée
le glissement est continu. Par
contre si cette vitesse est en des-
sous d'une vitesse critique Vc,
le glissement est intermittent.
Dans ce cas la force de friction
oscille entre deux valeurs de
fagon réguliére.

Sur une longue période, les deux
surfaces se déplacent simultané-
ment presque a la méme vitesse :
STICK.

Puis au-dela d'une certaine force,
les deux surfaces glissent rapide-
ment l'une par rapport a l'autre :
SLIP,

jusqu'a ce qu'elles recollent de
nouveau entre elles.

Un nouveau cycle de stick-slip se
répete alors.
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